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PROTOKOL O ZKOUSCE TYPU VYROBKU
1393-CPR-1209

V souladu s nafizenim Evropského parlamentu a Rady (EU) &. 305/2011 z 9. bfezna 2011 (nafizeni
o stavebnich vyrobcich nebo CPR) se vydava tento protokol pro stavebni vyrobek:

vyrobeny vyrobcem nebo pro vyrobce: a vyrobeny v(e)
STIPCAK spol. s. r. o. STIPCAK spol. s. r. o.
Javornik 188 Javornik 188

696 74 696 74

ICO: 26 91 68 43

DREVENE PODLAHOVINY - VICEVRSTVE PARKETOVE DIiLCE

Tento protokol prokazuje, Ze byla uplatnéna véechna ustanoveni tykajici se posuzovani a ovérovani
stalosti vlastnosti v ramci systému 3 a vlastnosti popsanych v pfiloze ZA normy

EN 14342:2013
a Ze vyrobek spinuje véechny vySe uvedené pozadavky.

Tento protokol byl poprvé vydan dne 19. Unora 2020 a zistava v platnosti, pokud se podstatné
nezméni zkusebni metody a/nebo pozadavky na systém fizeni vyroby obsazené v harmonizované
normé pouzité pfi posuzovani vlastnosti deklarovanych charakteristik a pokud se vyrazné nezméni
vyrobek a/nebo vyrobni podminky v misté vyroby, nejpozdéji véak do 19. unora 2023.

Protokol se nesmi rozmnoZovat jinak nez cely. Pro pfipadné uZiti jeho casti je nutny pisemny
souhlas oznameného subjektu, ktery ho vydal. Originaini vytisky jsou opatieny reliéfnim razitkem.

Datum: 2020-02-19
Pocet stran: 3
Prilohy: 1 protokol o zkou3ce
Pocet vytisk: 2 vytisk &. 1: Zadatel
vytisk €. 2: archiv OS 1393

Vytisk Cislo: 1

"Ing. Jitka Berankova, Ph.D.

vedouci Oznameného subjektu ¢. 1393
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1. HARMONIZOVANA TECHNICKA NORMA, ZAHRANICNi TECHNICKA NORMA
PREJIMAJICi V CLENSKYCH STATECH EVROPSKE UNIE HARMONIZOVANOU
EVROPSKOU NORMU, EVROPSKE TECHNICKE SCHVALENI NEBO URCENA

NORMA

GSN EN 14342 Dievéné podlahoviny — Charakteristiky, posuzovani shody a oznaceni

UDAJE O VYROBKU

Drevéné podlahoviny — dubové tfivrstvé parketové dilce s povrchovou lpravou i bez povrchove upravy
pro pouZiti v interieru.

POUZITE TECHNICKE DOKUMENTY
e CSN EN 13489 Dievéné podlahoviny — Vicevrstvé parketové dilce

VYSLEDKY ZKOUSEK A JEJICH POSOUZENI

Vysledky zkousek obsahuje Protokol o zkousce ¢.: MVZ-A-2020-001320 ze dne 14.2.2020 vydany
Materialovou a vyrobkovou zkusebnou AZL 1031.

Posouzeni vysledkd zkousek obsahujl nasledujici tabulky:

Zakladni vlastnosti

Bosaaavans Klasifikacni Vysledna
viastiost nebo zkusebni Pozadavek | hodnota nebo Posouzeni
postup zatfidéni’
Vihkost CSN EN 13183-1 742 % 8,9 % Vyhovuje
Sitka — dov. _
tchylka CSN EN 13647 +0,2 mm 0 mm Vyhovuje
: Vicevrstva parketa

Reakce na ohefi | CSN EN 13501-1 - Ds-s1 bez povrchove Upravy,

tloustka 14,5 mm.

Emise , i 5 R _
formaldehydu CSNENT717-1 [<0,124 mg/m*®| <0,012 mg/m Vyhovuje
Ehsall Vyhovuje - vyrobce deklaruje,

pentachlorfenolu| CEN/TR 14823 <5 ppm <5 ppm Ze pfi vyraobé nepouZil
(PCP) suroviny, které obsahuji PCP.
Deklarované vlastnosti
Posuzovans Klasifikacni Vysledna
nebo zkusebni Pozadavek hodnota nebo Posouzeni
viastnost S
postup zatridéni
Mez pevnosti CSN EN 1533 - - Bez deklarace - NFD
Odolnost proti | o1 15676 i i Bez deklarace - NPD
skluzu

1 Poznamka; Pfi posouzeni vysledku zkousky bylo prihlédnuto k nejistoté méfeni, ktera je uvedena spolu s vysledkem zkougky v
piislusném protokolu o zkous$ce. V pripadech, kdy vysledna hodnota splnila pozadovanou mez, avSak po zapocteni nejistoty méreni
tuto mez prekrodila, byl vysledek vyhodnocen jako ,vyhovuje".
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. CSN EN SO
Tepelna 10456 . - Bez deklarace - NPD
e ESN EN 12664
Bez deklarace — NPD
Jestlize je dievény prvek
& nepfistupny nebo nasledky
Biologicka SN EN 335-1 Trida 1 Tiida 1 jeho napadeni jsou zavazné,
trvanlivost CSN EN 335-2 miiZe byt vhodn&jai zvolit
trvanlivéjsi druh dfeva nebo
provést intenzivngjsi
chemickou ochranu.
5. ZAVER

Vyrobek ,DREVENE PODLAHOVINY - VICEVRSTVE PARKETOVE DILCE* spliuje pozadavky
harmonizované normy CSN EN 14342,

Vypracoval(a): Ing. Ludmila Kotenova



